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佛山市彤美皮革有限公司 
佛山市顺德区龙江镇龙江居委会 325国道龙江段 102号之二亚洲国际家具材料交易中心 A2-01至 02 
  
 
 
 
样品描述 : 皮革 TM 1918  

以上样品及信息由客户提供及确认，SGS不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和(或)完整性责任。 

************ 
SGS参考编号 : CAN20-208408 

收样日期 : 2020年 11月 23日 

检测日期 : 2020年 11月 23日至 2020年 11月 30日 

执行检测 : 按申请者要求进行检测 

测试结果测试结果测试结果测试结果总结总结总结总结 
 

编号编号编号编号 测试要求测试要求测试要求测试要求 测试结果测试结果测试结果测试结果 备注备注备注备注 

1 
ASTM F963-17 (条款 4.3.5) - 总铅和可溶性重金属 符合 / 

客户要求 - 邻苯二甲酸酯 符合 / 

详细的测试结果请看附页 
 
 
 
 
 
 
 
 
通标标准技术服务有限公司顺德分公司  
授权代表签署  
 

 

  

 
汪国琴   
授权签字人   

 
此报告结果仅对测试样品负责 
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测试结果 : 
  
 
测试样品描述 : 
 
 SGS样品样品样品样品ID 描述描述描述描述 

  CAN20-208408.001 白色的人造革 

 
 备注： 
       (1) 1 mg/kg = 0.0001% 
       (2) MDL = 方法检测限 
       (3) ND = 未检出 ( < MDL ) 
       (4) "-" = 未规定 
 
 
ASTM F963-17 
 
A.测试方法 : 参考CPSC-CH-E1002-08.3.,采用ICP-OES进行分析。 

 
 测试项目 限值 单位 MDL 001 

总铅 (Pb) 100 mg/kg 20 ND 
结论结论结论结论 符合符合符合符合 
 
B.测试方法 : 参考ASTM F 963-17(条款8.3), 采用ICP-OES进行分析。 

 
 测试项目 限值 单位 MDL 001 

可溶性铅(Pb) 90 mg/kg 5 ND 

可溶性锑 (Sb) 60 mg/kg 5 ND 
可溶性砷 (As) 25 mg/kg 2.5 ND 
可溶性钡 (Ba) 1000 mg/kg 10 ND 
可溶性镉(Cd) 75 mg/kg 5 ND 
可溶性铬 (Cr) 60 mg/kg 5 ND 
可溶性汞 (Hg) 60 mg/kg 5 ND 
可溶性硒 (Se) 500 mg/kg 10 ND 
结论结论结论结论 符合符合符合符合 

 

 注释 : 
(1) 所示可溶性元素结果为调整后结果。 
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 邻苯二甲酸酯邻苯二甲酸酯邻苯二甲酸酯邻苯二甲酸酯 
 
测试方法 : 参考CPSC-CH-C1001-09.4方法测试， 采用GC-MS进行分析。 
 
测试项目 CAS NO. 限值 单位 MDL 001 

邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 84-74-2 0.01 %(w/w) 0.005 ND 

邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) 85-68-7 0.01 %(w/w) 0.005 ND 

邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP) 28553-12-0 /  0.01 %(w/w) 0.005 ND 
 68515-48-0 
邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) 117-84-0 0.01 %(w/w) 0.005 ND 
邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP) 26761-40-0 /  0.01 %(w/w) 0.005 ND 
 68515-49-1 
邻苯二甲酸二正己酯 (DHEXP/ DnHP) 84-75-3 0.01 %(w/w) 0.005 ND 
 
注释： 

(1) 最大的允许限值引用自客户的要求。 
 
 

样品照片：样品照片：样品照片：样品照片： 

 
 
备注备注备注备注：：：： 
1.此测试分包到通标标准技术服务有限公司广州分公司进行。 

2.本报告是编号为 SDHL2011030197FT英文检测报告的中文译本，如有歧义，以英文版本为准。 

3.检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。 
 

***报告结束*** 
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