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以下检测样品信息是由申请者所提供及确认：

样品名称： 珍珠棉

样品数量： 1pc

收样日期： 2020年 07月 13日

完成日期： 2020年 07月 15日

检测结果：请参见下页。

检测结论： 根据客户要求进行测试，限值来源于 RoHS 2.0指令 2011 / 65 / EU以及其委托指令(EU)
2015/863，本报告内显示的检测结果未超过 RoHS 2.0指令 2011 / 65 / EU以及其委托指令(EU)
2015/863的要求。
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检测结果：

RoHS - 铅、镉、汞、六价铬

方法：

铅、镉 - IEC 62321-5: 2013
汞 - IEC 62321-4: 2013+AMD1:2017
六价铬 - IEC 62321-7-2:2017
使用原子吸收光谱仪（AAS）、电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）和紫外可见分光光度计（UV-Vis）
分析。

检测项目 铅 镉 汞 六价铬

判定限量值(mg/kg) 1000 100 1000 1000

材料编号 结果(mg/kg)

1 ND ND ND ND 合格

注释： 1. mg/kg = 毫克每千克（ppm）。

2. ND = 未检出（小于 RL）。

3. RL(报告限值) = 10mg/kg。
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检测结果：

RoHS - 多溴联苯、多溴二苯醚

方法：IEC 62321-3-1: 2013 & IEC 62321-6: 2015，使用 EDXRF&气相色谱质谱联用仪(GC-MS) 分析。

材料编号 检测项目 结果(mg/kg) 限值(mg/kg) 判定

1

多溴联苯 -- 总和 1000 合格

一溴联苯 ND

ND

-- --
二溴联苯 ND -- --

三溴联苯 ND -- --

四溴联苯 ND -- --

五溴联苯 ND -- --
六溴联苯 ND -- --
七溴联苯 ND -- --
八溴联苯 ND -- --

九溴联苯 ND -- --

十溴联苯 ND -- --

多溴二苯醚 -- 总和 1000 合格

一溴二苯醚 ND

ND

-- --
二溴二苯醚 ND -- --
三溴二苯醚 ND -- --

四溴二苯醚 ND -- --

五溴二苯醚 ND -- --

六溴二苯醚 ND -- --
七溴二苯醚 ND -- --
八溴二苯醚 ND -- --
九溴二苯醚 ND -- --

十溴二苯醚 ND -- --

注释： 1. mg/kg = 毫克每千克（ppm）。

2. ND = 未检出（小于 RL）。

3. RL(报告限值) = 100mg/kg。
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检测结果：

邻苯二甲酸盐（或酯）

方法：参考 IEC 62321-8: 2017, 使用气相色谱质谱联用仪（GC-MS）分析。

检测物质 DBP BBP DEHP DIBP

判定

CAS 号 84-74-2 85-68-7 117-81-7 84-69-5

限值(mg/kg) 1000 1000 1000 1000

RL(mg/kg) 30 30 30 30

材料编号 结果(mg/kg)

1 ND ND ND ND 合格

注释： 1. mg/kg = 毫克每千克（ppm）。

2. ND = 未检出（小于 RL）。

3. RL = 报告限值。

测试材料清单

材料编号 描述 位置

1 白色珍珠棉 主身
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样品图片：

***报告完***
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