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山东朋杰玩具加工有限公司.客户名称 :.

山东省潍坊市昌乐县乔官镇田家泉子村113号

.

客户地址 :.

纳米仿瓷沙粒.样品名称 :.

以上样品及信息由客户提供。.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

SGS工作编号 :. TJRTZ23020022 - TJ .

样品接收日期 :. 2023年02月15日.

检测周期 :. 2023年02月15日 - 2023年02月21日.

根据客户要求检测.检测要求 :.

检测方法 :. 请参见下一页.

检测结果 :. 请参见下一页.

Reabeca Zhou周艳.

批准签署人. ..

通标标准技术服务（天津）有限公司
授权签名.
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检测结果 :.

检测样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. TSN23-003191.001 橙色颗粒.

备注：

      (1) 1 mg/kg = 0.0001%
      (2) MDL = 方法检测限

      (3) ND = 未检出 ( < MDL )

      (4) "-" = 未规定

美国材料与检测协会–ASTM F 963-17 –  基材中的可溶性重金属含量.

检测方法 :. 参考ASTM F 963-17 (目录8.3)，采用ICP-OES进行分析。.

MDL检测项目. 限值. 单位. 001.

可溶性铅(Pb). 90 mg/kg. 5 ND.

可溶性锑 (Sb). 60 mg/kg. 5 ND.

可溶性砷 (As). 25 mg/kg. 2.5 ND.

可溶性钡 (Ba). 1000 mg/kg. 10 ND.

可溶性镉(Cd). 75 mg/kg. 5 ND.

可溶性铬 (Cr). 60 mg/kg. 5 ND.

可溶性汞 (Hg). 60 mg/kg. 5 ND.

可溶性硒 (Se). 500 mg/kg. 10 ND.

备注 :.

(1) 结果经分析调整..

除非另有说明，参照ILAC-G8:09/2019，使用简单接受（w =0）的二元判定规则进行符合性判定。.

除非另有说明，此报告结果仅对检测的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。.
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样品照片:.

TSNRS2300319102

TSN23-003191.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告结束 ***.
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