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江西智驰体育用品有限公司江西智驰体育用品有限公司江西智驰体育用品有限公司江西智驰体育用品有限公司      

江西省九江柴桑区赤湖工业园    

 

本报告取代发布日期为本报告取代发布日期为本报告取代发布日期为本报告取代发布日期为 2022 年年年年 6 月月月月 27 日编号为日编号为日编号为日编号为 AJFS2206004422FF_CN 的检测报告的检测报告的检测报告的检测报告。。。。 

样样样样品品品品名称名称名称名称: 地垫        

SGS 参考号参考号参考号参考号: CQ10012250  

型号型号型号型号/货号货号货号货号: /  

以上测试样品数据和信息为客户提供并确认，SGS 不对这些数据和信息的真实性、完整性以及由此引发的

结果和/或结论的有效性负责。检测结果适用于收到的样品。     

******************   

测试要求测试要求测试要求测试要求:  

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级，铺地材料。     

 

测试结果测试结果测试结果测试结果: --- 参见数据附表 ---         

结论结论结论结论: 根据测试结果，送检样品的燃烧性能等级为 GB 8624 B1 (B-s1) 

测试持续时间测试持续时间测试持续时间测试持续时间:   

样品收到日期 : 2022 年 6 月 13 日  

测试执行时间 : 2022 年 6 月 13 日 至 2022 年 6 月 24 日  

 

通标标准技术服务有限公司安吉分公司  
授权代表签署 

 

 

 

 

邹石龙 
授权签字人  
 

 

 

 

 

 
 

中国认可中国认可中国认可中国认可    

国际互认国际互认国际互认国际互认    

检测检测检测检测    

TESTING 
CNAS L4743 



 

   

    

    

 检测报告检测报告检测报告检测报告 报告号报告号报告号报告号: AJFS2206004422FF-01_CN 日期日期日期日期: 2022 年年年年 6 月月月月 28 日日日日 第第第第 2 页页页页 共共共共 5页页页页 
                                                                                                              

 

I. 试验方法试验方法试验方法试验方法 

本分级试验按照 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级进行。测试方法如下： 

1. GB/T 11785-2005 铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法。   

2. GB/T 8626-2007 建筑材料可燃性试验方法进行检测。 

II. 制品和试样信息制品和试样信息制品和试样信息制品和试样信息      

样品描述  地垫（客户提供）  

颜色   灰色        

样品尺寸 
GB/T 11785: 1050mm×230mm  
GB/T 8626: 250mm×90mm  

厚度 22.1mm 

面密度 1.5 kg/m2        

 

试样安装与固定 (GB/T 11785): 

采用密度约为 1800kg/m3
，厚度约为 9mm 的纤维水泥板作为基材。样品机械固定于基材上。样品上无接缝。     

 

III. 测试结果测试结果测试结果测试结果 

试验方法试验方法试验方法试验方法 参数参数参数参数 试验结果试验结果试验结果试验结果 

GB/T 11785 
CHF (kW/m2) ≥11.0 

总烟气量 
(％×minutes) 

23.2 

GB/T 8626 
施火时间 = 15 s 

20s内焰尖高度Fs是否超过150 mm (是/否) 否 

 

注释： 

CHF: 临界辐射热通量    

  接下页…. 
 



 

   

    

    

 检测报告检测报告检测报告检测报告 报告号报告号报告号报告号: AJFS2206004422FF-01_CN 日期日期日期日期: 2022 年年年年 6 月月月月 28 日日日日 第第第第 3 页页页页 共共共共 5页页页页 
                                                                                                              

 

IV. 分级和直接应用领域分级和直接应用领域分级和直接应用领域分级和直接应用领域 

以下试验制品燃烧性能等级按照GB 8624-2012第5.1.2章铺地材料的相关条款判定；分级参数参见附录A。 

a) 燃烧分级 

该制品，地垫（客户提供），分级如下：   

燃烧性能等级燃烧性能等级燃烧性能等级燃烧性能等级: GB 8624 B1 (B-s1)    

b) 直接应用领域 

本分级报告在下述最终条件下有效：    

   -- 基材防火等级达到A1或A2     

   -- 机械固定    

   -- 无接缝     

  

本分级报告仅对试样参数符合本报告第II部分描述时有效。 

 

陈述陈述陈述陈述:  

此符合性声明仅基于本次实验室活动的实际值，未将本次实验室活动的结果不确定度影响计入。 

在特定的试验条件下，试验结果与试样的性能有关；试验结果不能作为评估制品在实际使用条件下潜在火灾危

险性的唯一依据。 

 
警告警告警告警告: 

本测试分级报告不代表制品的批准与认可。 

实验室未曾参与产品的取样，所测样品为厂家选送，但是为了相关送测样品可以被追溯，实验室对厂家制样提

供了相关的指导。 

   接下页…. 
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附录附录附录附录 A 
铺地材料铺地材料铺地材料铺地材料的的的的燃烧性能燃烧性能燃烧性能燃烧性能等级和等级和等级和等级和分级分级分级分级判据判据判据判据 

燃烧性能燃烧性能燃烧性能燃烧性能等级等级等级等级 试验试验试验试验方法方法方法方法 分级判据分级判据分级判据分级判据 

A 

A1 

GB/T 5464  a       且 
炉内温升 △ T ≤ 30℃； 
质量损失率 △ m ≤ 50%； 
持续燃烧时间 tf=0 

GB/T 14402 
总热值 PCS ≤ 2.0 MJ/kg a,b,d; 
总热值 PCS ≤ 1.4 MJ/m2   c  

A2 

GB/T 5464  a        
或 

且 

炉内温升 △ T≤ 50℃； 
质量损失率 △ m≤ 50%； 
持续燃烧时间 tf  ≤ 20s 

GB/T 14402 
总热值 PCS ≤ 3.0 MJ/kg a,d; 
总热值 PCS ≤ 4.0 MJ/m2   b,c  

GB/T 11785 e       临界热辐射通量 CHF ≥ 8.0 kW/m2 

B1 

B 
GB/T 11785 e  且 临界热辐射通量 CHF ≥ 8.0 kW/m2 

GB/T 8626    
点火时间=15s 

20s 内焰尖高度 Fs ≤ 150mm 

C 
GB/T 11785 e  且 临界热辐射通量 CHF ≥ 4.5 kW/m2 

GB/T 8626    
点火时间=15s 

20s 内焰尖高度 Fs ≤ 150mm 

B2 

D 
GB/T 11785 e  且 临界热辐射通量 CHF ≥ 3.0 kW/m2 

GB/T 8626    
点火时间=15s 

20s 内焰尖高度 Fs ≤ 150mm 

E 
GB/T 11785 e  且 临界热辐射通量 CHF ≥ 2.2 kW/m2 

GB/T 8626    
点火时间=15s 

20s 内焰尖高度 Fs ≤ 150mm 

B3 F 无性能要求 

a 匀质制品或非匀质制品的主要组份。 
b 非匀质制品的外部次要组份。 
c 非匀质制品的任一内部次要组份。 
d 整体制品。 
e 试验时间=30min。 

 

产烟特性产烟特性产烟特性产烟特性等级和分级判据等级和分级判据等级和分级判据等级和分级判据 

产烟特性产烟特性产烟特性产烟特性等级等级等级等级 试验试验试验试验方法方法方法方法 分级判据分级判据分级判据分级判据 

s1 
GB/T 11785 铺地材料 

产烟量≤750% X min 

s2 未达到 s1 

 

接下页…. 
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附照片附照片附照片附照片: 

 
 

此照片仅限于随 SGS 正本报告使用 

 
***报告结束*** 
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